
 

 

                                 Лаборатория нефтепродуктов 

                      

 об оценке    состояния измерений 

        

 

 

            

ПАСПОРТ № 2  

            

    от  17.05   2015г 

            

            

Наименование продукта Битум жидкий 

Марка БЖ 70/130 

НТД (ГОСТ, ТУ) ТУ 0256-009-12692575-2014 

Места отбора проб Р-102 

Дата испытаний 17.05.2015 г  

            

            

№ 
Наименование 
показателя 

Ед.изм. Метод Норма по ГОСТ Результат 

1 

Вязкость  
условная при 60оС  

  ГОСТ 
70-130 111  

 
с 11503 

2 

Температуры вспышки, 

оС  оС 
ГОСТ не ниже 

215 

 
4333 120 

3 
Температура 

размягчения, оС  
оС  

ГОСТ          

11506 

Не ниже 

 

10 

21,5 

       

Заключение:Продукт соответствует требованиям ТУ 0256-009-12692575-2014 

 

    

      

    . 

И.о.начальника ОТК _________________Горшечникова О.Г 

 

 

№_ЦСМ РБ. ОАИЛ.ПР 02360 от 21.05.2012 г. 

срок действия свидетельства до 21.05.2015 г. 


